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lzYestaj odobrio:

Beograd, oktobar 20'10. godine

Akrilni osnovni premaz

<WEBER SAINT GOBAIN>d.o.o., Somborski
put bb, Apatin

Zahtev b'toj 41-288/1 5 1 od 03.03.2010.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. VHM - 507/10

Predmet ispitivanja:

Narudilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadr:aj:

Laboratorta za veziva,

Rukovrdilac

Ljilja na
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Podaci quzorku:

Proizvodad:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimania uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

uzorkovanje izvriio:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

\

Datum izdavanja izvestaja:

(WEBER SAINT GOBAIN>d.o.o., Somborski
put bb, Apatin

Akrilni osnovni premaz

26.08.2010.

Predstavnik Narudioca

SRPS U.M8.002; SRPS 8.C8.042; SRPS
8.88.050;

SRPS EN 1015 -3, -4, -6, -7, -9, -10, -11, -
12.

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mefnog opsega 4,5 - 2h2 kg,
rezolucije 0,1/1 g

- Potresni sto TECHNOTEST, lialta
- Meialica sa dozatorom TONINDUSTRIE,

Nemaaka
- Digitalni pull-off tester. Coltfols ltaUa.

mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

oktobar. 2010.

lzloZeni rezultati se odnose isklju'iva na ispitani uzarak. Ne preuzima se nikakva adgovornast u pogledu
verodostojnosti uzotkavanja, a6im u slu'aju kada je ana obavljeno pod dircktnon kontrolan
prcdstavnika laboratorije. lzveslaj se ne sne umnozavati, izuzev u celini, uz odobrcnje Laborctoije za
isDitivan ie m ate ri i a I a.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. VHNI - 507/10
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'1. Prionljivost osnovnog akrilnog premaza za podlogu od betona,
l\4Pa

a) Suvi postupak

b) Mokri postupak

c) Na povigenoj temperaturi (t=+700C)

d) Posle dejstva mraza

2.O7,,8'

1.51 ,,B'

2.24 ,,4'

REZULTATI ISPITIVANJA

AKREDITOVANA LABORATORUA ZA ISPITIYANJE SRPS ISO^EC 17025 na osnovu Resenia ATS-a br.0l-058.

LiiUana Mili6i6, diplhdm.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. VHN/ - 507/10
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bllevar vojvode tMisiaa 43
tel:(0rr) 2650 322 far (011) 3692772.36s2782
e-mai : otfico@institulims rs. wwwinstitltims.rs

NALAZ

Beograd, oktobar, 2010.

AKREDITOVANA LABORATORUA ZA lst,ll tvANJE SRpS tSO/IEC r7025 nr osnoyu Rct.nin ATS . br. {l] 058.

IZVESTAJ O ISi'ITIVANJU
Br. VHivl - 507/10

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moie se zakUuEiti da ispitani uzorak akritnoo
::!-o,Y",,S. 

premaza, proizvodnja- (WtBER SATNT GOBAtNDd.o.o.. Somborski put bb:Apatin, ima izuzetno dobru prionUivgst za podlogu, otporan je na dejstvo mraza ipovisenih temperatura, lako se priprema i nanosi pa je pogodin kao osnovni akrilni
premaz pre nanosenja zavrsnog fasadnog sloja.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je priddavati se preporuka koje su propisane i
date u uputstvu proizvoalaia.

ilac ispitivaniq

Ljiljana'lititiiic, d/pt$em.
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